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1. Objetivo

Esta especificacdo fixa as exigéncias minimas para fabricagdo, aquisicdo e
recebimento de acessorios redes aéreas compactas de distribuicdo de energia elétrica com
tensdo maxima de operacgéo até 36,2kV.

2. Ambito de Aplicacéo

Aplica-se as cooperativas de eletrificacdo pertencentes ao Sistema FECOERGS e
respectivos fabricantes e fornecedores.

3. Documentos de Referéncia

Para fins de projeto, selecdo de matéria-prima, fabricacdo, controle de qualidade,
inspecao, acondicionamento e utilizacdo dos acessorios, esta especificagdo adota as normas
abaixo relacionadas:

NBR 5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspecdo por atributos —
Procedimento.

NBR 5427 — Guia de utilizacdo da Norma ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e
procedimento na inspecéo por atributos — Procedimento.

NBR 5456 — Eletricidade geral.
NBR 6238 — Fios e cabos elétricos — envelhecimento térmico acelerado.

NBR 6241 — Tracdo a ruptura em materiais isolantes e coberturas protetoras
extrudadas para fios e cabos elétricos.

NBR 6547 — Ferragem de linha aérea — Terminologia.

NBR 6936 — Técnicas de ensaios elétricos de alta tenséo.

NBR 7040 — Fios e cabos elétricos. Absorcéo de dgua.

NBR 7291 - Fios e cabos elétricos — Ensaio de resisténcia a fissuracao.
NBR 7307 — Fios e cabos elétricos — Ensaio de fragilizac&o.

NBR 8158 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas urbanas e rurais de
distribuicdo de energia elétrica.

NBR 9512 — Fios e cabos elétricos — Intemperismo artificial sob condensacao de agua,
temperatura e radiacéo ultravioleta-B proveniente de lampadas fluorescentes.

NBR 10296 — Material isolante elétrico - Avaliagdo de sua resisténcia ao trilhamento
elétrico e a eroséo sob severas condigBes ambientais - Método de ensaio.

NBR 13977 — Cabos 6pticos - Determinagdo do tempo de inducdo oxidativa (OIT) -
Método de ensaio.

NBR 15122 — Isoladores-bastédo compostos poliméricos para tensdes acima de 1 000V.

NBR 15232 — Isolador-pilar composto para linhas aéreas de corrente alternada, com
tensdes acima de 1 000 V.

NBR 15643 — Isoladores poliméricos para uso interno e externo com tensdo nominal
superior a 1000 V - Terminologia e ensaios de projeto.

NBR NM IEC60811-1-1 — Métodos de ensaios comuns para 0s materiais de isolacdo e
de cobertura de cabos elétricos. Parte 1: Métodos para aplicacdo geral - Capitulo 1: Medigdo
de espessuras e dimensdes externas — Ensaios para a determinacdo das propriedades
mecanicas
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NBR NM |IEC 60811-1-2 — Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolacdo e
de cobertura de cabos elétricos Parte 1: Métodos para aplicagéo geral - Capitulo 2: Métodos de
envelhecimento térmico.

NBR NM |IEC 60811-1-3 — Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolacdo e
de cobertura de cabos elétricos. Parte 1. Métodos para aplicacdo geral - Capitulo 3: Métodos
para determinacdo da densidade de massa - Ensaios de absor¢cdo de &gua - Ensaios de
retracéo.

NBR NM |IEC 60811-1-4 — Métodos de ensaios comuns para materiais de isolagéo e de
cobertura de cabos elétricos. Parte 4. Métodos especificos para os compostos de polietileno e
polipropileno - Capitulo 1: Resisténcia a fissuragao por acdo de tens6es ambientais - Ensaio de
enrolamento apos envelhecimento térmico no ar - Medigdo do indice de fluidez - Determinagéo
do teor de negro-de-fumo e/ou de carga mineral em polietileno.

ASTM D150 - Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity
(Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation.

ASTM D257 — Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating
Materials.

ASTM D638 — Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.

ASTM D1351 - Standard Specification for Thermoplastic Polyethylene Insulation for
Electrical Wire and Cable.

ASTM D3418 — Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of
Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry.

ASTM E204 — Standard Practices for Identification of Material by Infrared Absorption
Spectroscopy, Using the ASTM Coded Band and Chemical Classification Index.

ASTM E1640 - Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition
Temperature By Dynamic Mechanical Analysis

ASTM E2009 - Standard Test Method for Oxidation Onset Temperature of
Hydrocarbons by Differential Scanning Calorimetry.

ASTM G155 - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for
Exposure of Non-Metallic Materials.

REGD 007.01.01 — Regulamento para Fornecimento de Ferragens.
As siglas acima referem-se a:

NBR: Norma Brasileira Registrada da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

ASTM: American Society for Testing and Materials.
REGD: Regulamento — Distribui¢cdo, do Sistema FECOERGS.

As normas aqui mencionadas ndo excluem outras reconhecidas, desde que assegurem
qgualidade igual ou superior. Em casos de duavidas ou divergéncias prevalecerd o que esta
estabelecido nesta especificacdo em seguida nas normas recomendadas. Nos casos em que
estas normas forem omissas poderdo ser aceitas outras apresentadas pelos fabricantes desde
qgue aprovadas pela FECOERGS.

4. Condicdes Gerais

4.1. DefinicOes

Os termos técnicos utilizados nesta especificagdo estdo de acordo com as normas
mencionadas no item 3 e com as seguintes definicbes:
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4.1.1. Espacador

Acessorio de material polimérico cuja funcdo é a sustentacdo e separagdo dos cabos
cobertos na rede compacta ao longo do vdo, mantendo o nivel de isolacéo elétrica da mesma.

4.1.2. Bergo

Nome dado as partes dos espacadores cuja funcdo é acomodar e sustentar os
condutores fase e mensageiro.

4.1.3. Anel de Amarracgao

Acessorio utilizado para fixacdo dos condutores fase e mensageiro no espacgador ou
isolador tipo pino polimérico.

4.1.4. Trilhamento Elétrico

Degradacao irreversivel que consiste na formacdo de caminhos condutivos, mesmo
guando secos, que se iniciam e se desenvolvem na superficie do material polimérico.

4.1.5. Erosdo

Degradacao irreversivel e ndo condutiva da superficie do isolador, que ocorre por
perda de material, podendo ser uniforme, localizada ou ramificada.

4.1.6. Fissura
Qualquer fratura superficial de profundidade igual ou inferior a 0,1mm.
4.1.7. Trinca ou Rachadura

Qualquer fratura superficial de profundidade superior a 0,1 mm.
Nota:

Fraturas internas sédo denominadas trincas.
4.1.8. Poros

Vazios internos de forma arredondada, agrupados ou néo.
4.1.9. Brago Anti-Balancgo

Acessorio de material polimérico cuja fungdo é a reducdo da vibragdo mecanica das
redes compactas.

4.1.10. Cobertura de Conexao

Acessorio de material polimérico utilizado sobre as emendas ou conectores para a
reconstituicdo das caracteristicas do cabo coberto.

4.1.11. Cobertura Protetora de Estribo, Conector e Grampo de Linha Viva
Acessorio de material polimérico apropriado para a protecdo dos componentes

energizados na derivagdo através do estribo e conector derivacdo de linha viva (grampo de
linha viva), podendo ser instalado e retirado através de vara de manobra.
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4.1.12. Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto

Acessorio utilizado para a ancoragem do cabo coberto em fins de linha, derivacdes e
angulos.

4.1.13. Distancia Superficial Minima

Menor distancia medida através da superficie da peca entre dois condutores ou entre
condutor e mensageiro.

4.2. Inovagéao Tecnologica

As inovacgbes tecnologicas resultantes de desenvolvimentos técnico-cientificos devem
ser incorporadas ao projeto, matéria prima e mao-de-obra de fabricacdo destes materiais,
desde que assegurem qualidade igual ou superior as exigidas por esta especificagao.

4.3. Meio Ambiente

Em todas as etapas de fabricacdo, transporte e recebimento devem ser cumpridas as
legislagbes ambientais federais, estaduais e municipais, quando aplicaveis. O fabricante devera
apresentar descricdo de alternativas para descarte destes materiais apds o final de sua vida
atil.

4.4. CondicOes de Operacao
Os acessorios abrangidos por esta especificacdo, quando adequadamente instalados,
devem operar normalmente nas seguintes condi¢cdes:

a. altitude ndo superior a 1000m;

b. temperatura méxima do ar ambiente de 40°C e o valor médio obtido num periodo
de 24 horas, ndo superior a 35°C;

c. temperatura minima do ar ambiente nédo inferior a - 10<C;
d. umidade do ar de até 100%;

e. pressado do vento n&o superior a 700Pa (70daN/m?);

f.

frequéncia nominal do sistema elétrico igual a 60Hz.
4.5. Identificacéo

Os acessorios devem ser identificados de forma legivel e indelével, conforme
orientac6es dos desenhos padrdes do item 8 desta Especificacéo.

4.6. Acabamento

Os acessorios devem ter superficies lisas e uniformes, ndo devendo apresentar
rebarbas, asperezas, fissuras ou inclusdes.

As partes isolantes ndo devem apresentar dobra, lascas, pequenos orificios ou
qualquer outro defeito prejudicial ao desempenho satisfatério quando em operacéo.

Os materiais poliméricos devem conter:
« sistema de termo e foto estabilizagéo;

e teores de cargas uniformes em toda extens&o do produto.
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5. Condig8es Especificas

5.1. Caracteristicas Construtivas

5.1.1. Dimensdes

Os acessorios devem apresentar dimensdes em conformidade com os desenhos
padrées apresentados no item 8 desta Especificacao.

Os desenhos apresentados sdo orientativos. Variagbes nas partes ndo cotadas séo
admissiveis desde que mantidas as caracteristicas eletromecénicas.

5.1.2. Material

Os materiais dos acessorios devem estar de acordo com o sugerido nos desenhos
padrdes apresentados no item 8 desta Especificacao.

Materiais diferentes dos indicados podem ser aceitos desde que sejam atendidas as
caracteristicas fisicas, elétricas e mecéanicas especificadas e tenham desempenho equivalente
comprovado.

5.2. Caracteristicas Eletromecanicas

Os acessorios devem atender aos valores apresentados nas tabelas constantes dos
padrées relacionados no item 8 desta Especificacao.

6. Condicdes de Fornecimento

6.1. Homologacéo

Para a homologacdo de acessorios para redes compactas junto as cooperativas
pertencentes ao Sistema FECOERGS, devem ser apresentados todos o0s ensaios de tipo
previstos nesta especificagdo. Os ensaios devem ter sido realizados a menos de 5 anos da
data da entrega do pedido de homologacgédo. Poderdo ser aceitos ensaios realizados até 8 anos
desde que acompanhados de uma declaracdo do responsavel técnico de nao alteracdo no
produto (matéria-prima, processo de fabricacdo e projeto) desde a data do ensaio.

Os ensaios devem ser apresentados em portugués ou inglés. Quando apresentados
em outro idioma deverdo estar acompanhados de traducdo para o portugués efetuada por
tradutor juramentado.

Ap6s a andlise dos ensaios e verificagdo da conformidade do material com esta
especificacdo, a FECOERGS emitira o certificado técnico dos ensaios.

Os certificados técnicos deverao ser revalidados sempre que:
a. o projeto for modificado pelo fabricante;
b. o material apresentar problemas durante ou apds o fornecimento;

c. a FECOERGS proceder revisdo nesta especificacdo e o material passe a néo
atender as novas exigéncias.

A homologacdo do produto pela FECOERGS ndo eximira o contratado de sua
responsabilidade de fornecé-lo em plena concordancia com a ordem de compra ou contrato e
esta especificagdo, assim como, ndo invalidar4d ou comprometera qualquer reclamacgéo que a
FECOERGS venha a fazer, baseada na existéncia de material inadequado ou defeituoso. A
homologacédo também néo libera os acessérios da necessidade de realizacdo dos ensaios de
recebimento.
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Os ensaios de tipo devem ser realizados em laboratérios reconhecidos no setor
elétrico, certificados pelo INMETRO ou com equipamentos devidamente calibrados por
organismos competentes. A FECOERGS faculta o direito de néo aceitar ensaios realizados nos
laboratorios dos fabricantes.

6.2. Acondicionamento

O acondicionamento dos materiais deve ser efetuado de modo a garantir um transporte
seguro em quaisquer condi¢cdes e limitacdes que possam ser encontradas.

Todas as embalagens devem ser acompanhadas de manual para instalacédo detalhada
do acessorio, devendo conter informacdes de seguranga para o instalador.

A embalagem final deve ser feita de modo que a massa e as dimensdes permitam o
facil manuseio, transporte e armazenamento do material e cada volume deve trazer, marcadas
de forma legivel e indelével as seguintes informacdes:

a. nome e/ou marca comercial do fabricante;

b. pais de origem;

Cc. numeros da nota fiscal e do pedido de compra;

d. destinatario (FECOERGS/Cooperativa solicitante);
e. identificagdo completa do contelido;

f.  massa bruta do volume (kg).

As embalagens ndo sdo devolvidas ao fornecedor e serdo consideradas satisfatérias se
os acessorios forem encontrados em perfeito estado na chegada ao destino. A FECOERGS
considera para efeito de garantia da embalagem, o mesmo periodo do material e quaisquer
prejuizos, decorrentes do mau acondicionamento, serdo ressarcidos através de desconto na
fatura do mesmo.

6.3. Garantia

Os acessorios para redes compactas deverdo ser garantidos pelo fornecedor contra
falhas ou defeitos de fabricacdo ou matéria-prima pelo prazo minimo de 12 (doze) meses da
data de entrega dos mesmos no almoxarifado da cooperativa.

Caso necessario, o fornecedor serd obrigado a substituir as suas expensas, todo o lote que
apresentar defeito, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de material,
mé&o-de-obra ou transporte. Neste caso o prazo de garantia devera ser estendido por mais 12
(doze) meses.

7. Inspecéo e Ensaios

7.1. Generalidades

A FECOERGS reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar 0s acessorios quer no
periodo de fabricacdo, quer na época de embarque, ou a qualquer momento que julgar
necessario.

O fornecedor tomara as suas expensas todas as providéncias para que a inspecao por
parte da FECOERGS se realize em condicdes adequadas, de acordo com as normas
recomendadas e com esta especificagdo. Assim o fornecedor devera propiciar todas as
facilidades para o livre acesso aos laboratorios e aos locais de fabricagdo, embalagem, etc.,
bem como fornecer pessoal habilitado a prestar informacgdes e executar os ensaios, além de
todos os instrumentos (com selo de afericdo emitido por 6rgao devidamente credenciado, com
data ndo superior a 12 meses,) e dispositivos necessarios para realiza-los.
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As datas em que 0s materiais estardo prontos para inspecdo devem ser avisadas a
FECOERGS com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias para fornecedor nacional e de 30
(trinta) dias para fornecedor estrangeiro.

Os custos dos ensaios de recebimento devem ser por conta do fornecedor.

Os custos da visita do inspetor da FECOERGS (locomocao, hospedagem, alimentacéo,
homem-hora e administrativo) correr@o por conta do fornecedor nos seguintes casos:

a. se o material estiver incompleto na data indicada na solicitacéo de inspecao;
b. se o laboratério de ensaio ndo atender as exigéncias desta especificagao;

c. se o material fornecido necessitar de acompanhamento de fabricacdo ou inspec¢éo
final em sub-fornecedor, contratado pelo fornecedor, em localidade diferente da
sede do fornecedor;

d. devido a re-inspecao do material por motivo de recusa nos ensaios.
7.2. Classificacdo dos ensaios

Os ensaios previstos nesta especificagdo sdo classificados em ensaios de tipo, ensaios
de recebimento e ensaios complementares.

7.2.1. Ensaios de Tipo

Sao todos os ensaios relacionados na Tabela 7.1, que sdo realizados em amostras do
produto com o objetivo de verificar a conformidade do projeto com 0s requisitos da norma
correspondente.

7.2.2. Ensaios de Recebimento

Conforme indicado em 7.1, referem-se a uma parcela dos ensaios de tipo, que séo
realizados em amostras do produto por ocasiao do recebimento de cada lote, com o objetivo de
verificar a conformidade com o projeto aprovado e homologado. Estes ensaios devem ser
realizados nas instala¢des do fornecedor ou em laboratérios credenciados e reconhecidos pelo
setor elétrico, na presenca de inspetor da FECOERGS.

7.2.3. Ensaios Complementares
Com o objetivo de dirimir ddvidas e/ou melhor avaliar o produto, a FECOERGS

reserva-se o direito de solicitar, sempre que julgar necessério, a realizacdo de qualquer ensaio
de tipo por ocasido do recebimento de cada lote.
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Tabela 7.1 — Relacdo dos Ensaios
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Nota:

“T". ensaio de tipo; “R”: ensaio de recebimento; “C": ensaio complementar; “na”: ndo
aplicavel.

7.3. Metodologia dos Ensaios

Os métodos de ensaio dos acessorios devem obedecer ao descrito a seguir e estar de
acordo com as normas e/ou documentos complementares citados no item 3 desta
especificacao.
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7.3.1. Inspecdo Geral

Antes dos ensaios, o inspetor deve fazer uma inspecdo geral, comprovando se o0s
acessorios estdo de acordo com o projeto aprovado e em conformidade com as exigéncias
desta especificagdo. Constitui falha a deteccdo de qualquer ndo conformidade, conforme
orientacdes apresentadas em 7.3.1.1 a 7.3.1.5.

7.3.1.1. Identificacé@o
Deve atender aos requisitos mencionados no item 4.5.
7.3.1.2. Acabamento
Deve atender os requisitos mencionados no item 4.6.
7.3.1.3. Acondicionamento
Deve atender os requisitos mencionados no item 6.2.
7.3.2. Verificagcdo Dimensional
As dimensdes dos acessorios poliméricos devem ser confrontadas com o0s respectivos
desenhos. O acessorio polimérico deve ser considerado aprovado no ensaio se as dimensfes

medidas atenderem as condigGes especificadas no item 5.1.1, incluindo as tolerancias
permitidas.

As toleréncias a seguir sdo admitidas para todas as dimensdes nas quais as
tolerancias néo estao especificas:

e +(0,04 xd + 1,5 mm, para d<300 mm;
e (0,025 xd + 6,0)mm,para d>300 mm, com tolerancia méaxima de 50 mm.
onde: d é a dimensdo em milimetros.

A medida da distancia de escoamento deve ser relacionada com as dimensdes e
tolerancias de projeto, conforme definidas no desenho especifico do acessério.

Quando a distancia de escoamento é especificada como minima pelo comprador, a
tolerancia negativa é zero.

Se durante um ensaio de recebimento, o valor medido exceder o valor especificado de
um valor superior a tolerancia permitida, o lote pode ser aceito mediante acordo entre as partes
interessadas.

7.3.3. Identificacdo do Polimero

7.3.3.1. Ensaio por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
Conforme ASTM E204.

7.3.3.2. Ensaio de Medicédo da Temperatura de Fusédo
Conforme ASTM D3418.

7.3.4. Avaliacdo do Polimero

Os requisitos e critérios de avaliagdo dos ensaios estdo listados nas normas
relacionadas e na Tabela 7.2.
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7.3.4.1. Ensaio de Verificacdo da Resisténcia ao Trilhamento e Erosédo
O ensaio deve ser realizado conforme NBR 10296, método 2, critério A.
7.3.4.2. Ensaio para Determinagdo da Temperatura de Oxidacao
Conforme ASTM E2009, com taxa de aquecimento de 10°C por minuto em atmosfera
de oxigénio.
Nota:
Alternativamente pode ser solicitado o ensaio tempo de inducéo oxidativa, realizado
conforme NBR 13977.
7.3.4.3. Ensaio de Permissividade Relativa
O ensaio deve ser realizado conforme ASTM D150.

7.3.4.4. Ensaio de Medicdo da Temperatura de Fragilizacdo

O ensaio deve ser realizado conforme NBR 7307.
Nota:

Alternativamente ou onde ndo se aplica o ensaio medicdo da temperatura de
fragilizacdo, pode ser realizado o ensaio de medi¢do da transicdo vitrea, conforme
ASTM D3418 quando feito por DSC ou conforme ASTM E1640, quando feito por
DMTA.

7.3.4.5. Ensaio de Fissuragao

O condicionamento da amostra deve ser realizado conforme ASTM D1693.
O ensaio deve ser realizado conforme NBR NM-IEC 60811-4-1.

7.3.4.6. Ensaio de Absorcédo de Agua

O ensaio seria realizado pelo método gravimétrico conforme NBR NM IEC 60811-1-3.
O numero de amostras deve estar de acordo com NBR NM IEC 60811-1-3, com
tamanho de 50x50mm e espessura entre 1 e 3 mm.

7.3.4.7. Ensaios Mecanicos do Composto - Antes e Ap6s Envelhecimento em Estufa de
Ar
O ensaio de envelhecimento deve ser realizado conforme NBR NM IEC 60811-1-2.
Nota:

Quando o ensaio for realizado no anel de amarragcéo, antes da realizacdo do ensaio
deve ser medida a densidade do composto de conforme NBR NM IEC 60811-1-3 e o
valor deve constar no relatério de ensaio.

O ensaio de tragcdo antes e apds o envelhecimento deve ser realizado conforme NBR
NM IEC 60811-1-2.

Devem ser confeccionados 10 (dez) corpos de prova, preparados de acordo com a
respectiva norma de ensaio, e separados em dois grupos com 5 (cinco) unidades cada, para
execucado dos ensaios, antes e apos envelhecimento em camara de intemperismo artificial.
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Tabela 7.2 — Avaliacao do Polimero - Requisitos Fisicos do Composto
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7.3.4.8. Ensaios Mecanicos e Elétricos do Composto - Antes e Apds Envelhecimento em
Céamara de UV

O ensaio de envelhecimento deve ser realizado conforme ASTM G155, ciclo 1, durante
2.000 horas.
Nota:

Quando o ensaio for realizado no anel de amarragcéo, antes da realizacdo do ensaio
deve ser medida a densidade do composto de conforme NBR NM IEC 60811-1-3 e o
valor deve constar no relatério de ensaio.

O ensaio de tragcdo antes e ap0s o envelhecimento deve ser realizado conforme NBR
NM IEC 60811-1-1.

O ensaio de verificacdo da resisténcia ao trilhamento e erosdo antes e apdés o
envelhecimento deve ser realizado conforme NBR 10296.

Devem ser confeccionados 20 (vinte) corpos de prova, preparados de acordo com a
respectiva norma de ensaio, e separados em dois grupos com 10 (dez) unidades cada, para
execucao dos ensaios, antes e apos envelhecimento em camara de intemperismo artificial.

7.3.5. Ensaio de Dureza
Os procedimentos, amostragem e critérios de aprovagdo para este ensaio devem estar
de acordo NBR 15643.
Nota:
Para o anel de amarracdo o valor encontrado no ensaio ndo deve variar em mais de
10%, quando comparadas amostras novas e envelhecidas.
7.3.6. Ensaios de Resisténcia a Tracdo de Curta Duragcdo com Envelhecimento
Metade das amostras deve ser submetida ao envelhecimento em estufa de ar, a
temperatura de 110+2<°C, durante 168 horas.

Ap6s o periodo de envelhecimento a peca deve ser retirada da estufa e apos, no
minimo, 24 horas, todas as amostras (envelhecidas e ndo envelhecidas) devem ser montadas
conforme item 8.17. Deve ser aplicada uma forca “F’ de modo que o conjunto seja distendido
pela maquina de tracdo de forma gradual e constante até a ruptura do material, ou deformacgéo
permanente que impeca a continuacdo do ensaio.

O ensaio deve ser realizado em dez pecas retiradas do lote sob inspecéo.

O acessorio polimérico deve suportar a carga minima indicada nos desenhos padrées
do item 8 desta Especificagdo e ndo deve haver variagdo maior que 25% na resisténcia a
tracdo, quando comparados os materiais novos aos envelhecidos.

7.3.7. Ensaio de Resisténcia a Tragcdo de Longa Duragéo
O ensaio deve ser aplicado ao acessorio polimérico previamente submetido ao ensaio

de envelhecimento em estufa de ar, a temperatura de 110+2°C, durante 168 horas.

Ap6s o periodo de envelhecimento a peca deve ser retirada da estufa e no minimo 24
horas, devem ser medidas suas distancias horizontais e verticais,

O acessorio polimérico deve ser montado conforme orientagdes do item 8.17 e
submetido um periodo de 216 horas com os valores de carga constante indicados nos padrdes
do item 8 desta Especificacao.
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Ap0s as 216 horas deve ser removida a carga e medidas as dimensdes horizontais e
verticais da peca sob ensaio, tomando como referéncia os mesmos pontos utilizados na
primeira medigéo.

Este ensaio deve ser realizado em trés amostras as quais devem suportar a carga
durante todo o periodo do ensaio e ao final, ao ser removida a carga, ndo deve haver variagdo
superior a 15% nas dimensdes horizontais ou verticais do acessoério sob ensaio.

7.3.8. Ensaio de Resisténcia a Tracdo de Escorregamento

Ap6s a montagem do acessoOrio em um cabo coberto, deve ser aplicada a forca de
tracdo “T” especificada, conforme desenhos do item 8.17, de modo que o acessorio seja
tracionado de forma gradual e constante, sem que haja escorregamento do cabo.

Este ensaio deve ser realizado em trés amostras as quais devem suportar o esforco
especificado nos padrbes do item 8, sem que ocorra escorregamento do cabo ou a ruptura do
grampo de ancoragem.

7.3.9. Ensaio Resisténcia a Compressao de Curta Duragado com Envelhecimento

Metade das amostras deve ser submetida ao envelhecimento em estufa de ar, a
temperatura de 110+2<°C, durante 168 horas.

Ap6s o periodo de envelhecimento a peca deve ser retirada da estufa e apos, no
minimo 24 horas, em todas as amostras (envelhecidas e nédo envelhecidas) deve ser aplicada
uma forgca “C”, conforme desenhos do item 8.17, de modo que o acessoério polimérico seja
comprimido de forma gradual e constante até o valor de carga especificada nos desenhos
padrbes do item 8 desta Especificagéo.

O ensaio deve ser realizado em dez amostras que devem suportar o esforco
especificado sem apresentar deformacdo permanente, trincas, fissuras ou rachaduras.
7.3.10. Ensaio de Resisténcia a Carga Lateral de Flexdo de Curta Duracdo com
Envelhecimento

Metade das amostras deve ser submetida ao envelhecimento em estufa de ar, a
temperatura de 110+2°C, durante 168 horas.

Ap6s o periodo de envelhecimento a peca deve ser retirada da estufa e apos, no
minimo 24 horas, deve ser aplicada, em todas as amostras (envelhecidas e ndo envelhecidas)
uma forga “L”, conforme item 8.17, de modo que o acessorio seja flexionado, de forma gradual
e constante.

O ensaio deve ser realizado em dez amostras que devem suportar o esforco
especificado sem que ocorra ruptura, deformacao permanente, trincas, fissuras ou rachaduras.
7.3.11. Ensaio de Resisténcia a Carga de Lateral de Flexdo de Longa Duracéo

O ensaio deve ser aplicado ao acessorio polimérico previamente submetido ao ensaio
de envelhecimento em estufa de ar, a temperatura de 110+2°C, durante 168 horas.

Ap6s o periodo de envelhecimento a peca deve ser retirada da estufa e apos, no
minimo 24 horas, 0 acessorio polimérico deve ser montado conforme item 8.17 e ser submetido
a uma forca “L”, de modo que o mesmo seja flexionado e mantido com a carga especificada
durante 216 horas.

Ap0s as 216 horas deve ser removida a carga e medida a flecha residual da pec¢a sob
ensaio, tomando como referéncia o ponto de instalacéo inicial.
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O ensaio deve ser realizado em dez pecas as quais devem suportar o esforco
especificado sem que ocorra ruptura, trincas, fissuras ou rachaduras. A flecha residual deve ser
inferior a 15mm.

7.3.12. Ensaio de Resisténcia a Torgéo

Este ensaio é aplicado a espagadores losangulares.

Com o ber¢o do mensageiro rigidamente fixado deve-se aplicar uma forca de 30daN
em cada um dos bercos laterais, em sentidos opostos, mantendo-se este valor por 24 horas.

O ensaio deve ser realizado em trés pecas que devem suportar a forca especificada
sem que ocorra ruptura, trincas, fissuras ou rachaduras.

7.3.13. Ensaio de Resisténcia ao Impacto

Este ensaio é aplicado aos espacadores losangulares, vertical e monofasico.

O espacador deve ser solto de uma altura de 10m em solo rigido (concreto ou pedra).
Este procedimento deve ser realizado 3 vezes, sendo que para os espacadores losangulares
em cada uma das vezes, o espacador deve ser preso por um dos bergos do condutor fase.

Para os espacadores monofasicos e verticais o espacador deve ser preso pelo
mensageiro nas 3 tentativas.

Este ensaio deve ser realizado em trés pecas que devem suportar a queda sem que
ocorra ruptura, trincas, fissuras ou rachaduras. O espacador deve suportar ainda a carga
especificada para o ensaio de tracdo de curta duracao.

7.3.14. Ensaio de Tensédo Suportavel a Frequéncia Industrial sob Chuva

O procedimento de ensaio deve estar de acordo com a NBR 6936.

A tensdo de ensaio a ser aplicada ao material deve ser o valor nominal da tenséo
suportavel em frequéncia industrial, sob chuva, devidamente corrigido para as condi¢Oes
atmosféricas no momento de execucéo do ensaio. A tensdo de ensaio deve ser mantida neste
valor durante 1 min.

Este ensaio deve ser realizado em uma peca que deve ser considerada aprovada se
ndo ocorrer nenhuma descarga disruptiva ou perfuragdo durante o ensaio.

7.3.15. Ensaio de Tensédo Suportavel de Impulso Atmosférico, a Seco.

Deve ser realizado de acordo com o procedimento B da NBR 6936, aplicando os
esquemas da 8.18. A tensao elétrica entre os eletrodos energizados deve ser igual ao valor de
pico da forma de onda normalizada, nas polaridades positiva e negativa, adotado para a tensédo
suportavel de impulso especificada.

Este ensaio deve ser realizado em uma amostra, e o critério de aprovagdo € o
apresentado na NBR 6936.
7.3.16. Tensdo Aplicada sob Agua

O ensaio deve ser realizado conforme a seguir:

a. deve-se preparar uma emenda em um cabo coberto e aplicar a cobertura de
emenda sobre a mesma;

b. a parte do cabo contendo a emenda deve ser mergulhada em agua por 6 (seis)
horas, no minimo, antes da aplicagdo da tenséo;
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Cc. em seguida, aplicar uma tensdo de acordo com a NBR 11873 durante 5 (cinco)
minutos, entre o condutor e a agua.

O ensaio deve ser aplicado em uma montagem feita com amostras de material.
O acessorio ndo deve apresentar disrupcdo ou perfuragdo durante a aplicagdo da
tenséo.

7.3.17. Ensaio de Radiografia Digitalizada ou Computadorizada

Deve ser utilizada uma fonte radioativa para gerar um feixe conico o qual devera
atravessar o objeto sob analise. As diferencas de intensidade do feixe de radiagdo devem ser
detectadas gerando uma imagem digital a qual deve ser analisada de forma a identificar vazios
(trincas e poros) e inclusées.

O ensaio deve ser realizado em trés amostras, as quais ndo devem apresentar em seu
corpo nenhum tipo de descontinuidade.
7.3.18. Ensaio de Compatibilidade Dielétrica

Para realizacdo do ensaio deve ser montado um conjunto com trés espagadores, com
cabo mensageiro aterrado e com os trés cabos fase e suas respectivas amarragoes.

Paréametros de ensaio:

e aplicagdo de corrente elétrica no condutor para a temperatura da superficie do
cabo de 60+5°C;

e ciclos de aspersdo de chuva de 5 (cinco) minutos seguido de 15 (quinze) minutos
sem aspersao;

e aspersdo de 1 mm/minuto nas componentes vertical e horizontal, conforme ABNT
NBR 6936. A agua deve ter condutividade de 750 uS/cm.

As caracteristicas do cabo devem ser objeto de prévio acordo comercial entre as partes
interessadas.

Tenséo de ensaio:

Deve ser aplicada uma tensao trifasica de:

e 16kV (2Uy), aplicacdes em redes de 13,8kV;
e 27kV (2Uy), aplicagbes em redes de 23,1kV;
e 40kV (2Uy), aplicagbes em redes de 34,5kV.

O ensaio deve ser realizado em pelo menos trés conjuntos independentes, utilizando
cabo coberto com comprimento minimo de trés metros/fase e de material acordado entre
fornecedor e FECOERGS.

Nenhum material do conjunto deve apresentar trilhamento, erosdo, fissuras ou
rachaduras ap6s trinta dias de ensaio.

Notas:

1. Para espacadores com tensdo nominal de 34,5kV, devido a limitacdes
laboratoriais, 0 ensaio pode ser realizado com uma fonte monofasica.

O resultado do ensaio representa apenas o0 conjunto ensaiado.

O relatério de ensaio deve identificar claramente as amostras utilizadas (cabo,
espacador e amarracdo), incluindo as informagfes de permissividade e constante
dielétrica dos materiais utilizados.
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7.3.19. Ensaio de Curto-Circuito

Para realizacdo do ensaio deve ser montado um espagador, com cabo mensageiro
aterrado e com os trés cabos fase e suas respectivas amarracdes. Deve haver um trecho livre
de 4 metros de cabos em cada lado dos espacgadores sob ensaio.

O ensaio deve ser realizado com duas montagens distintas, com os cabos de menor e
os de maior secdo aplicaveis em um conjunto de espacadores com suas respectivas
amarracoes.

Exige-se que este conjunto suporte as aplicagbes sem que o cabo caia do berco do
espacador, sem que o espacador se deforme ou quebre e sem que as amarracdes se rompam
ou saiam do berco do espacador.

O conjunto deve suportar dez aplicacbes de 10kA durante 0,5segundo. A corrente
aplicada no ensaio deve ser preferencialmente monofésica.

Nota:
Em casos onde o nivel de curto-circuito € maior que 10kA, deve ser utilizado um
sistema de fixagcao ou outra alternativa de montagem que suporte o valor solicitado.

7.3.20. Ensaio de Resisténcia a Tragcédo de Curta Duragédo

Ap6s montagem do acessério polimérico conforme item 8.17, deve ser aplicada uma
forca “F” de modo que o conjunto seja distendido pela maquina de tracdo de forma gradual e
constante até a ruptura do material, ou deformagéo permanente que impeca a continuagdo do
ensaio.

O acessorio polimérico deve suportar esfor¢co superior ao indicado no seu desenho
padrdo apresentado no item 8 desta Especificacéo.

7.3.21. Ensaio de Resisténcia a Compressao de Curta Duragao

Deve ser aplicada uma for¢a “C”, conforme item 8.17, de modo que a amostra seja
comprimida de forma gradual e constante até a carga especificada no seu desenho padréo
apresentado no item 8 desta Especificagao.

O acessorio polimérico deve suportar esforgo superior ao indicado.
7.3.22. Ensaio de Resisténcia a Carga Lateral de Flexdo de Curta Duracéo

Deve ser aplicada uma forca “L”, conforme item 8.17, de modo que o acessorio
polimérico seja flexionado, de forma gradual e constante, sem que haja ruptura.

O acessorio polimérico deve suportar esforco superior ao indicado no seu desenho
padrdo apresentado no item 8 desta Especificacéo.
7.3.23. Ensaio de Medicdo de Densidade

Deve ser medida a densidade do anel de amarragcdo conforme procedimento descrito
na NBR NM IEC 60811-1-3.

Quando comparado com o valor medido durante a realizacdo dos ensaios de tipo, a
densidade ndo deve variar mais do que O,OSg/cm3.

7.3.24. Ensaio de Fatiacdo

O espacador deve ser cortado longitudinalmente resultando em duas partes simétricas,
conforme Desenho 8.19. Nas duas partes devem ser fatiados os ber¢cos, com no minimo 5
cortes por bercgo.
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O acesso6rio polimérico ndo deve possuir em seu corpo nenhum tipo de
descontinuidade.

7.3.25. Ensaio de Resisténcia Mecéanica a Flexdo

O isolador com pino incorporado deve suportar um esforco "E" de flexdo igual a
200daN sem apresentar flecha superior a 29mm e flecha residual superior a 15mm, ambas
medidas no topo do isolador, quando ensaiado conforme detalhe do Desenho 8.20.

A flecha deve ser medida no minimo 5 minutos apo6s a aplicacdo do esforco "E" e a
flecha residual no minimo 5 minutos ap@s a retirada do esforgo "E".

7.3.26. Ensaio de Resisténcia Mecéanica ao Torque de Aperto

O isolador deve ser fixado na sua posicdo normal de uso, conforme detalhe do
Desenho 8.20. e aplicado sobre o0 mesmo um torque de 7,6 daNxm no parafuso de cabeca
quadrada. N&o deve ser observada deformacdo permanente ou ruptura, da parte roscada do
pino e do apoio do pino.

7.3.27. Ensaio de Perfuracédo

Os isoladores submetidos ao ensaio de perfuracdo sob impulso, conforme NBR 15643,
devem suportar os valores especificados Tabela 8.12.

7.4. Relatérios de Ensaio

Os relatérios dos ensaios devem ser em formularios com as indicagfes necessarias a
sua perfeita compreensao e interpretacdo conforme indicado a seguir:

e nome do ensaio;
e nome FECOERGS/nome da cooperativa do sistema;
e nome ou marca do fabricante;

e numero e item da ordem de compra (se existente) da cooperativa e nimero da
ordem de fabricac¢é@o do fornecedor;

< identificacdo, modelo e quantidade de acessorios submetidos ao ensaio;

e descricdo sumdria do processo de ensaio indicando as constantes, métodos e
instrumentos empregados;

« valores obtidos no ensaio;

e resumo das caracteristicas (garantidas x medidas);

e atestado com informacao clara dos resultados do ensaio;
< nome do inspetor e do responsavel pelos ensaios;

e data e local dos ensaios.

Os acessorios somente serdo liberados pelo inspetor apds a entrega de trés vias do
relatorio dos ensaios e da verificagdo da embalagem e sua respectiva marcacao.
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7.5. Planos de Amostragem

7.5.1. Ensaios de Tipo ou Complementares

As amostras para os ensaios de tipo e complementares, quando ndo informado na
metodologia do ensaio, devem ser formadas por 3 unidades, as quais devem ser selecionadas
aleatoriamente do lote sob inspecéo, quando se tratar de ensaio complementar.

Eventualmente o nimero de unidades das amostras para os ensaios de tipo ou
complementares poderao ser definidas através de acordo entre fornecedor e FECOERGS.

7.5.2. Ensaios de Recebimento
Para a formacao das amostras para os ensaios de recebimento devem ser utilizadas as

guantidades de acordo com a Tabela 7.3.

Tabela 7.3 — Amostragem para Ensaios de Recebimento

Tamanho do Amostra
Lote
Tamanho Ac Re
Até a 150 12 5 0 1
12 13 0 2
151 a 500
22 13 1 2
12 20 0 3
501 a 3.200
22 20 3 4
12 32 1 4
3.201 a 10.000
22 32 4 5
12 50 2 5
10.001 a 35.000
22 50 6 7
12 80 3 7
35.001 a 150.000
28 80 8 9

Notas:

1. “Ac” é o nimero de unidades defeituosas que ainda permite aceitar o lote e “Re” é
o numero de unidades defeituosas que implica na rejei¢éo do lote.

2. Procedimento para amostragem dupla: ensaiar inicialmente um ndmero de
unidades igual ao da primeira amostra de acordo com a tabela. Se o nimero de
unidades defeituosas resultante estiver compreendido entre “Ac” e “Re”, excluidos
estes valores, deve ser entdo ensaiada a segunda amostra. Para permitir a
aceitacao do lote, o total de unidades defeituosas, depois de ensaiadas as duas
amostras, deve ser igual ou menor do que “Ac” especificado.

7.6. Critérios de Aceitacdo e Rejeicao

A aceitac@o pela FECOERGS, seja pela comprovacgdo dos valores, seja por eventual
dispensa de inspecdo, ndo eximird o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os
acessOrios em plena concordancia com esta especificacdo, nem invalidara qualquer
reclamacdo que a FECOERGS venha a fazer baseada na existéncia de materiais inadequados
ou defeituosos.
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Por outro lado, a rejeicdo de acessorios em virtude de falhas constatadas nos ensaios
ou discordancia com esta especificagdo/ordem de compra, ndo eximira o fornecedor de sua
responsabilidade de cumprir o prazo de entrega. Se no entender da FECOERGS, a rejeicao
tornar impraticavel a entrega na data previamente acertada, ou se tudo indicar que o
fornecedor sera incapaz de satisfazer os requisitos exigidos, a FECOERGS reserva-se o direito
de rescindir todas as suas obrigagbes e adquirir os materiais em outra fonte, sendo o
fornecedor considerado como infrator da ordem de compra, estando sujeito as penalidades
aplicaveis ao caso.

As unidades defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser
substituidas por novas, o mesmo ocorrendo com o total das amostras aprovadas em ensaios
destrutivos.

7.6.1. Critérios para Aceitacao ou Rejeicdo nos Ensaios de Tipo e Complementares
O projeto deve ser aceito se todos 0s acessorios ensaiados apresentarem
comportamento satisfatorio. Se ocorrer alguma falha em qualquer ensaio, este pode ser

repetido em uma nova amostra com o dobro de unidades da primeira. Nesse caso, se houver
um novo resultado insatisfatorio, o projeto sera rejeitado.

Se duas ou mais unidades falharem em qualquer dos ensaios, o projeto sera rejeitado.
7.6.2. Critérios para Aceitacao ou Rejeicdo nos Ensaios de Recebimento

A aceitacdo ou rejeicdo dos acessorios deve ser efetuada de acordo com a tabela 7.3.
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Tabela 8.1 — Caracteristicas Dimensionais
Caédigo Intervalo de aplicagéo L d
FECOERGS (mm) (mm) (mm)
A-01/1 2,03a3,41 508 6,35+0,50
A-01/2 3,42 a 4,40 1.120 | 9,52+0,50
A-01/3 4,41 a 6,34 1.168 | 12,70+1,00
A-01/4 6,35 a 8,29 1.244 | 12,70+1,00
A-01/5 8,30 a 11,72 1.295 | 12,70+1,00
A-01/6 11,73 a 14,31 1.346 | 12,70+1,00
A-01/7 14,32 a 19,31 1.650 | 19,05+1,00
Notas:

1. Material: PVC.

2. ldentificagéo:

e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;

e més e ano de fabricacéo;

* intervalo de aplicacao.

3. Os cédigos apresentados na Tabela 8.1, foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

4. Dimens6es em milimetros.
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8.2. Padré@o A-03: Anel de Amarracéao
20#3 c

81
Tabela 8.2 — Caracteristicas Dimensionais
Cdédigo . C
| 3 C
FECOERGS | APicasdo | ) or
A-03/1 Espacadores | 90+10 Cinza
A-03/2 Isoladores 110+10 | Vermelho

Notas:
1. Material: borracha de silicone.

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacgéo.

Resisténcia de tracdo a ruptura 60daN.

4. Os codigos apresentados na Tabela 8.2 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

5. Dimensdes em milimetros.
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8.3. Padrdo A-04: Braco Anti-Balanco
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Tabela 8.3 — Caracteristicas Gerais
Cédigo Classe de L Distancia ! # P
FECOERGS Telrsao (mm) MS'uperflual Compressdo| Lateral s/ Tracdo de
k) inima (mm) s/ Ruptura | Ruptura |Longa Duracgéo
A-04/1 15 290 a 315 300
180 50 50
A-04/2 25e 34,5 |550a575 560
Notas:

1. Material: Poliamida.

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricagéo;
* classe de tenséo.

3. Os coddigos apresentados na Tabela 8.3 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

4. Dimens6es em milimetros.
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8.4. Padrédo A-05: Bragco com Grampo de Suspensao
ﬂ Detalhe do Grampo

B 5 |
= _
(min:) | [
20015
A
(max.) Sémente no item
D H | A-05/1
' E
] C
Tabela 8.4 — Caracteristicas Gerais
Cédigo Tipo de ( / "k "# B
FECOERGS | Rede [A [ & [ - ( > * 4, AR 4
A-05/1 BT |[150] -| &6 n__ "_
-6 +6 - -
A-05/2 MT 170 "I -6 . n__
Notas:
1. Material:

e Braco: aco ou ferro fundido nodular galvanizado a quente conforme REGD
007.01.01 ou liga de aluminio.
e Grampo de suspenséo: Poliamida.

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacao;
e Aplicagdo (BT ou MT).

3. Os cddigos apresentados na Tabela 8.4 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

4. Dimens6es em milimetros.

EMISSAO: 15/04/2011 REVISAQ: --/--/---- PAG. 23



ESPECIFICAGAO TECNICA - DISTRIBUICAO

(_';_é:_g‘—{! fecoe gs ETD 007.01.64

FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE ENEAGI
£ DESEAVOLVIMENTO RURAL DO R

e ACESSORIOS PARA REDES COMPACTAS

8.5. Padrédo A-07: Cobertura de Conexao Tipo Cunha - Capa
D

Tabela 8.5 — Caracteristicas Dimensionais

Cdédigo Aplicacs Dimens&es (+2,0) (mm)
FECOERGS | 7' 6% A B c 5
A-07/1 Sere 131 80 25 47
vermelha
A-07/2 Serie 166 100 27 50
azul

Notas:
1. Material: polipropileno

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacao.

Aplicavel apenas em redes com tensao nominal igual ou inferior a 13.8kV.

4. Os codigos apresentados na Tabela 8.5 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

EMISSAO: 15/04/2011 REVISAQ: --/--/---- PAG. 24



ESPECIFICAGAO TECNICA - DISTRIBUICAO

C;C___'?_—@ fecoergs ETD 007.01.64

FioE COOPERATIVAS DE ENERGIA, TELEFONIA
et 0 AURAL B

e ACESSORIOS PARA REDES COMPACTAS

8.6. Padréo A-08: Cobertura de Conexao para Cabo Coberto - Manta

A

3,16%0,5
Espessura Total

=
—

Adesivo Dupla Face —\

| ‘
-

210+2

“"T / \ ] 0,76%0,1
Dorso EPR Mastic P W it

Espessura Dorso

Tabela 8.6 — Caracteristicas de Aplicacéo

Conector cunha #
O+ 1 séries cabos até| cabos entre | cabosentre
vermelha e azul 70mm?2 |95 a 185mm?|240 a 300mm?
Dimensao "A 140 350 400 500
(mm)
Notas:

1. Material: Manta laminada e conformavel consistindo de um dorso de borracha EPR
laminada, com mastic termicamente estavel aderente.

2. ldentificagdo na embalagem:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacao.

3. A cobertura de conexdo deve suportar as temperaturas de trabalho do cabo
coberto, conforme NBR 11873.

4. A cobertura de conexdo deve ser fornecida em rolos de 3 metros e possuir a
mesma suportabilidade elétrica da cobertura do condutor.

5. Em redes com tensdo nominal de 23,1kV deve-se aplicar duas camadas da
cobertura de conexao.

6. Dimensdes em milimetros.
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8.7. Padrédo A-09: Cobertura de Conexao para Cabo Coberto — Tubo

Cobertura do Cabo Conector Condutor

I

Cobertura da Emenda
de Cabo Coberto Selante

Notas:
1. Material: polimero.

2. lIdentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacgéo.

3. Os comprimentos dos tubos deverdo ser dimensionados em funcdo do
comprimento dos conectores.
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8.8. Padrdo A-10: Cobertura Protetora para Aterramento

2700

24
20

20

Notas:
1. Material: polimero.

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacgéo;
« faixa de aplicagéo.

A fixacdo a estrutura deve ser feita através de fita plastica ou metdlica.

4. Dimens6es em milimetros.
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8.9. Padrédo A-11: Cobertura Protetora para Cabos Nus

32%2

Va
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+1
~
30,2
1
25,61
291
Notas:

1. Material: polimero.

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacgéo;
« faixa de aplicacao;
e classe de tenséo;
e aexpressao “Cobertura ndo Isolada”.

Depois de aplicada, a cobertura ndo deve escorregar sobre o condutor.

4. Dimens6es em milimetros.
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8.10. Padrédo A-13: Cobertura Protetora para Estribo, Conector e Grampo de Linha Viva

220+10 130%5
30+
7 ~
325+10
| 4\azmgﬂ
3411
Notas:

1. Material: polietileno de alta densidade (PEAD).

2. ldentificagéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacgéo;
* classe de tenséo.

3. A cobertura protetora ndo deve deslocar-se lateralmente pelo cabo coberto apés a
instalacdo no estribo, conector e grampo de linha viva.

4. Deve ser fornecida na embalagem a instrucdo de aplicacéo.

Dimensdes em milimetros.
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8.11. Padrédo A-14: Cobertura Protetora para Terminal
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Notas:
1. Material: polietileno de alta densidade (PEAD).

2. ldentificagéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricagéo;
e classe de tenséo.

3. Apés sua instalagdo, o protetor ndo deve permitir o acimulo de agua em seu
interior.

4. A cobertura protetora ndo deve envolver as saias da bucha dos equipamentos.

Esta cobertura ndo se aplica a para-raios, quando destinado a esta aplicacédo, deve
ser dimensionado de acordo com o projeto de terminal do para-raios, obedecendo
aos mesmos requisitos de desempenho.

6. Dimensdes em milimetros.
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8.12. Padrédo A-18: Espacador Losangular
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Tabela 8.7 — Caracteristicas Gerais
L Classe de Distancia ! # P
codigo Tensao L Superficial
FECOERGS KV (mm) Ml’nipma mm Compressdo| Lateral s/ Tracdo de
k) (mm) s/ Ruptura | Ruptura |Longa Duracgéo
A-04/1 15 290 a 315 300
180 50 50
A-04/2 25 e 34,5 [550a575 560

Notas:
1. Material: polietileno de alta densidade (PEAD).

2. ldentificacéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacao;
* classe de tensao.

Devem ser previstas aletas para atender a distancia de escoamento especificada.

4. Devem ser previstas ranhuras nos bercos dos cabos para permitir a amarracdo do
cabo ao espacador com anel e do mensageiro com lago pré-formado metalico.

5. Aranhura indicada deve permitir o encaixe e o travamento do anel.
6. Ponto de referéncia para medicédo da distancia de escoamento.

7. Conforme detalhe B, é permitida a utilizacdo do sistema de travas integradas ao
corpo do espacgador para fixacdo dos cabos fase e mensageiro.

8. Os caddigos apresentados na Tabela 8.7 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

9. Dimensdes em milimetros.
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8.13. Padrdo A-19: Espagador Monofasico

MOTA 4

MOTA 6

WOTA 3

| #1420.5
H-—+ MOTA 6 |
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I 17 (max) ?

NOTA 4/ {J-;Ll/
\ NOTA 5

Tabela 8.8 — Caracteristicas Dimensionais

Tensdo Suportavel Nominal (kV) L, 2 "# B
codigo Impulso Frequéncia Lmax Curta Longa
FECOERGS pulsc Industrial | (mm) : ge
Atmosférico Duracéo Duracéo
sob Chuva
A-19/1 - 365 . .
A-19/2 " - 400 B ]

Notas:
1. Material: polietileno de alta densidade (PEAD).

2. ldentificagéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricagéo;
e classe de tenséo.

Devem ser previstas aletas para atender a distancia de escoamento especificada.

4. Devem ser previstas ranhuras nos bercos dos cabos para permitir a amarragcdo do
cabo ao espacador com anel e do mensageiro com lago pré-formado metalico.

A ranhura indicada deve permitir o encaixe e o travamento do anel.
Ponto de referéncia para medi¢éo da distancia de escoamento.

7. As distancias entre os bercos devem ser definidas pelo proprio fabricante em
funcado das caracteristicas elétricas indicadas nesta especificacéo.

8. Os coddigos apresentados na Tabela 8.8 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

9. Dimensdes em milimetros.
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8.14. Padrdo A-20: Espacador Vertical Trifasico
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Tabela 8.9 — Caracteristicas Dimensionais

Tensido Suportavel Nominal (kV) L, + 2 "# Bl
Cadigo imoulso Fregiiéncia Lmax Curta
FECOERGS P L. Industrial (mm) . Longa Duracédo
Atmosférico Duracéo
sob Chuva
A-20/1 - 750 g "
A-20/2 " - 950
Notas:

1. Material: polietileno de alta densidade (PEAD).

2. ldentificagéo:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricacao;
* classe de tensao.

Devem ser previstas aletas para atender a distancia de escoamento especificada.

4. Devem ser previstas ranhuras nos bercos dos cabos para permitir a amarracdo do
cabo ao espacador com anel e do mensageiro com lago pré-formado metalico.

5. Aranhura indicada deve permitir o encaixe e o travamento do anel.
6. Ponto de referéncia para medicédo da distancia de escoamento.

7. As distancias entre os bercos devem ser definidas pelo proprio fabricante em
funcado das caracteristicas elétricas indicadas nesta especificacéo.

8. Os caddigos apresentados na Tabela 8.9 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

9. Dimensdes em milimetros.
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8.15. Padrdo A-22: Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto

Corpo

Estribo Cunha

Tabela 8.10 — Caracteristicas de Aplicacdo

Cabo Coberto
Cédigo Classe~de
FECOERGS Tensao Secgdo [Diametro Externo (mm)

() (mm?) Min Max
A-22/1 35 12,8 15,3
A-22/2 50 14 16,5
A-22/3 70 15,5 18
A-22/4 15 95 17,2 19,7
A-22/5 120 18,8 21,3
A-22/6 150 20 22,5
A-22/7 185 21,8 24,3
A-22/8 50 16 18,6
A-22/9 70 17,5 20,1
A-22/10 25 95 19,2 21,8
A-22/11 120 20,8 23,4
A-22/12 150 22 24,6
A-22/13 185 23,8 26,4
A-22/14 70 25,3 28,6
A-22/15 95 27 30,3
A-22/16 34,5 120 28,6 31,9
A-22/17 150 29,8 33,1
A-22/18 185 31,6 34,9
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Notas:

1. Material:
e Corpo: liga de aluminio.
e Cunha: poliamida ou material termoplastico rigido (ABS).
e Estribo: aco inoxidavel ou aco galvanizado conforme REGD 007.01.01.

2. Identificac&o:
e nome ou marca do fabricante;
« referéncia do fabricante;
e més e ano de fabricagéo;
* intervalo de aplicagéo;
e resisténcia mecanica.

3. Caso seja identificada no corpo do grampo de ancoragem a bitola a ser aplicada,
deve ser indicada também a classe de tenséo do condutor.

4. O estribo podera ser revestido com material polimérico, com espessura minima de
1mm, para evitar o contato direto com o cabo.

5. O grampo de ancoragem € aplicado conforme o didmetro externo do cabo coberto.
Cabos de classes de tensdo diferentes podem utilizar o mesmo grampo de
ancoragem, desde que tenham seus didmetros externos dentro da faixa de
aplicacéo.

6. A carga de ruptura e escorregamento deve ser de 400daN.

7. Os coOdigos apresentados na Tabela 8.10 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.

8. Dimensdes em milimetros.
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8.16. Padrao I-07: Isolador de Pino Polimérico
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Tabela 8.11 — Caracteristicas Dimensionais

Cédigo Classe de Tenséo Dimensbes (mm)
FECOERGS (kV) A B C R D
1-07/1 15 -6"] -6"[&6"| ,6 "
1-07/2 25 "6" ,-6" 6" " "
1-07/3 34,5 +6"| ,-6"
Tabela 8.12 — Caracteristicas Elétricas
Cédigo Classe de Tensio Tensé&o Suportavel Nominal (kV) Tensédo de Distancia de
FECOERGS (V) Impulso | Frequéncia Industrial | Perfuragdo Minima | Escoamento Minima
Atmosférico sob Chuva (kV) (mm)
I-07/1 15 - " 4
I-07/2 25 " "_ —_— -
I-07/3 34,5 Y- - " "o-
Notas:

1. Material:
e Polietileno de alta densidade (PEAD) ou polimero organico tecnicamente
equivalente, resistente ao intemperismo e ao trilhamento elétrico.

2. ldentificagéo:

nome ou marca do fabricante;
referéncia do fabricante;

més e ano de fabricacao;
classe de tensao.

Carga de ruptura minima a Flex&o: 200daN.
Os cddigos apresentados na Tabela 8.11 foram obtidos a partir das referéncias
ABNT, particularizadas para o sistema FECOERGS.
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8.17. Detalhes de Montagem para Ensaios Mecéanicos

8.17.1. Detalhe para Ensaio em Espacadores
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8.17.2. Detalhe para Ensaio em Bragos Anti-Balanco

8.17.3. Detalhe para Ensaio em Grampos de Ancoragem

NANNNNNN
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8.17.4. Detalhe para Ensaio em Bragos com Grampo de Suspensao
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8.18. Detalhes de Montagem para Ensaios Elétricos em Espacadores
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Nota:

Os espacadores para redes trifasicas devem ser ensaiados para as 3 fases.
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8.19. Detalhe de Montagem para Ensaio de Fatiacdo

LINHA DE CORTE
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8.20. Detalhe de Montagem para Ensaio do Isolador de Pino
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Nota:

O apoio deve ser dimensionado de forma a se utilizar o pino padronizado para o
isolador.
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